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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целью преподавания дисциплины Коксование углей является формирование у студентов понятийного аппарата о

свойствах кокса и процессах, происходящих при его получении, а также о агрегатах, используемых для

коксования и их конструктивных особенностях.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 1. Изучение теории формирования твёрдого остатка высокотемпературного процесса нагрева угольной шихты;

1.4 2. Изучение конструкции коксовых печей;

1.5 3. Изучение свойств кокса для различных потребителей;

1.6

1.7 4. Изучение свойств огнеупорных материалов, используемых в кладке коксовых печей;

1.8 5. Изучение регламента работы и обслуживание коксовых машин и их совместной работы

1.9 ;

1.10 6. Изучение направлений совершенствования слоевого процесса коксования и коксовых батарей.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-4: Способен проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт

оборудования, готовить оборудование к ремонту, освоить эксплуатацию вновь вводимого оборудования

Знать:

ПК-4-З1 производство химического продукта, производимого данным предприятием; аппаратурное оформление

технологического процесса

ПК-4-З2 правила введения нового оборудования в эксплуатацию

ПК-3: Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать системы

автоматизированного управления производственным процессом

Знать:

ПК-3-З1 основные понятия принципы и измерения

ПК-4: Способен проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт

оборудования, готовить оборудование к ремонту, освоить эксплуатацию вновь вводимого оборудования

Уметь:

ПК-4-У1 выявить отклонения в работе оборудования

ПК-4-У2 применить полученные знания для выявления возможного источника аварийной ситуации

ПК-3: Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать системы

автоматизированного управления производственным процессом

Уметь:

ПК-3-У1 пользоваться средствами измерения в соответствии с условиями эксплуатации

ПК-4: Способен проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт

оборудования, готовить оборудование к ремонту, освоить эксплуатацию вновь вводимого оборудования

Владеть:

ПК-4-В1 правилами поведения в случае нарушения технологического режима при введении нового оборудования

ПК-3: Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать системы

автоматизированного управления производственным процессом

Владеть:

ПК-3-В1 методами оценки технологией процесса с учетом использования средств измерения
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Формируемые

индикаторы

компетенций

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Примечание КМ Выполн

яемые

работы

Раздел 1. Введение.

Краткая история

развития

коксохимического

производства

1.1 Введение. Краткая история

развития коксохимического

производства /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

26

Раздел 2.

Каменноугольный кокс и

его свойства

2.1 Каменноугольный кокс и

его свойства /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

56

2.2 Определение физико -

химических свойств

кокса /Пр/

Л3.4

Э1 Э2 Э3

86

2.3 Определение структурной

прочности кокса /Пр/

Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3

96

2.4 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Каменноугольный

кокс и его свойства /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

206

Раздел 3. Огнеупорные

материалы, используемые

для кладки коксовых

батарей

3.1 Огнеупорные материалы,

используемые для кладки

коксовых батарей /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

46

3.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Огнеупорные

материалы, используемые

для кладки коксовых

батарей /Ср/

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

116

Раздел 4. Процессы,

протекающие в камере

коксовой печи.

Материальный баланс

процесса коксования

угольной шихты

4.1 Процессы, протекающие в

камере коксовой печи.

Материальный баланс

процесса коксования

угольной шихты /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

66

4.2 Материальный баланс

процесса коксования

угольной шихты /Пр/

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

176

4.3 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Материальный

баланс процесса коксования

угольной шихты /Ср/

Л2.2 Л2.3

Л2.6

Э1 Э2 Э3

266
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Раздел 5. Тепловая

характеристика процесса

коксования

5.1 Тепловая характеристика

процесса коксования /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

127

5.2 Тепловая характеристика

процесса коксования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.6

Э1 Э2 Э3

107

5.3 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Тепловая

характеристика процесса

коксования /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

207

Раздел 6. Гидравлический

режим коксовых печей

6.1 Гидравлический режим

коксовых печей /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.6

Э1 Э2 Э3

107

6.2 Гидравлический режим

коксовых печей /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3

127

6.3 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Гидравлический

режим коксовых печей /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

207

Раздел 7. Современная

техника слоевого

коксования

7.1 Современная техника

слоевого коксования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

47

7.2 Пластометрический метод

определения спекаемости

углей /Пр/

Л1.2Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.2

Э1 Э2 Э3

147

7.3 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Современная

техника слоевого

коксования /Ср/

Л2.1 Л2.5

Э1 Э2 Э3

77

Раздел 8. Развитие

направлений получения

кокса

8.1 Развитие направлений

получения кокса /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

107

8.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Развитие

направлений получения

кокса /Ср/

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

257

8.3  /ЗачётСОц/ 367

Раздел 9. Конструкции

коксовых печей и их

особенности
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9.1 Конструкции коксовых

печей и их

особенности /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

68

9.2 Технический анализ

углей /Пр/

Л2.5

Л2.6Л3.3

Э1 Э2 Э3

168

9.3 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Конструкции

коксовых печей и их

особенности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

168

Раздел 10. Эксплуатация

коксовых батарей

10.1 Эксплуатация коксовых

батарей /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

88

10.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Эксплуатация

коксовых батарей /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

148

Раздел 11. Машины для

обслуживания коксовых

печей, их конструкция и

совместная работа

11.1 Машины для обслуживания

коксовых печей, их

конструкция и совместная

работа /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.6

Э1 Э2 Э3

48

11.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Машины для

обслуживания коксовых

печей, их конструкция и

совместная работа /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

108

Раздел 12. Выполнение

расчётов по

материальному балансу

процесса коксования

12.1 Выполнение расчётов по

материальному балансу

процесса коксования /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

128

12.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Выполнение

расчётов по материальному

балансу процесса

коксования /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

58

Раздел 13. Выполнение

расчётов по тепловому

балансу процесса

коксования

13.1 Выполнение расчётов по

тепловому балансу

процесса коксования /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

118

13.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Выполнение

расчётов по тепловому

балансу процесса

коксования /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

58

Раздел 14. Выполнение

расчётов гидравлического

режима коксовой печи
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14.1 Выполнение расчётов

гидравлического режима

коксовой печи /Пр/

Л1.2Л2.2

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

68

14.2 Самостоятельное изучегние

материала в LMS

Canvas:Выполнение

расчётов гидравлического

режима коксовой печи /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

48

14.3  /Экзамен/ 278


